Extrait du DTU 20.1 concernant les régles à respecter pour la conformité des planelles


[image: image1.png]Ne sont pas admis :

— les habillages avec des plaques de faible épaisseur < 7 cm (brique platriére, béton cellulaire) lorsque ces

s a lalinéa

éléments comportent sur leur face interne, une isolation complémentaire a I'aide de panneaux vi
suivant ;

— les habillages avec des plaques de polystyréne expansé, de mousse de verre ou autres matériaux isolants a
hautes performances thermiques placés directement sous I'enduit.

Les habillages extérieurs des linteaux, y compris leur sous-face, et les bandeaux peuvent étre réalisés en utilisant
des éléments de coffrages spéciaux (Figure 21).




